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Вспомогательные  средства  для  хромового  дубления





Марки  Импленал  основаны  на  комплексно-актив�ных  дикарбоновых  кислотах,  которые  придают  коже  большую  наполненность.  Кроме  того,  они  улучшают  впитывание  и  закрепление  хрома,  благодаря  чему  значительно  уменьшается  его  расход.
























































Пигменты  и  вспомогательные  средства	BASF


�
Состав


Смесь  дикарбоновокислых  солей.





Хранение


После  каждого  отбора  продукта  упаковку  следует  плотно  закры�вать  во  избежание  спекания  продуктов  под  воздействием  влажности  воздуха.








Свойства





ИМПЛЕНАЛ  АР  является  белым,  а  ИМПЛЕНАЛ  DC  -  светло-серым  или  бежевым  порошком,  для  беспыльной  переработки  по  заказу  он  может  быть  изготовлен  в  виде  гранул.





Марки  ИМПЛЕНАЛ  при  дублении  хромовыми  солями,  благода�ря  образованию  комплексных  соединений,  дают  кожу  с  заметно  большей  наполненностью,  что  наиболее  характерно  для  ИМПЛЕНАЛа  АР,  и  позволяют  значительно  эффектив�нее  исполь�зовать  хромовый  дубитель,  а  также  способствуют  более  равномерному  крашению.





Кроме  того,  образующиеся  хромовые  комплексы  настолько  ста�би��лизированы  в  коже,  что  требуется  минимальная  нейтрали�за�ция  или  вообще  не  требуется.  Обработанные  достаточным  количест�вом  ИМПЛЕНАЛа  хромовые  кожи  имеют  значи�тель�но  лучшую  стойкость  к  действию  пота  и  менее  чувст�ви�тель�ны  к  коррозии.  Благодаря  хорошей  фиксации  хрома,  при  промывке  и  додубли�вании  строганой  кожи  соли  хрома  меньше  вымы�ва�ют�ся.











Применение





Марки  ИМПЛЕНАЛ  применяются,  в  первую  очередь,  при  обработке  пустого  и  плоского  сырья,  из  которого  необходимо  получить  полную  кожу.  С  помощью  ИМПЛЕНАЛа  АР  можно  также  рационально  вырабатывать  шевро  и  шеврет.





При  повышенном  расходе  ИМПЛЕНАЛа  можно  получить  осо�бые  эффекты,  так  например,  на  велюровой  коже  -  очень  густой  бар�ха��тистый  ворс  и  чрезвычайно  хорошую  наполненность,  на  ортопе�ди�чес�кой  коже  -  особенно  хорошую  стойкость  к  дейст�вию  пота,  на  технической  коже  -  более  высокую  сопротивляе�мость  к  дейст�вию  высоких  температур  и  к  воздействию  кислот.








Рекомендации  по  растворению





ИМПЛЕНАЛ  АР  заливается  холодной  или  горячей  водой,  70%  от  его  веса.  После  непродолжительного  помешивания  эта  смесь  начинает  сильно  вспениваться,  саморазогреваясь  и  выделяя  угольную  кислоту;  поэтому  применяемая  для  растворения  посу�да  должна  быть  плоской  и  достаточно  большой.  Образованная  кашица  полностью  растворяется  после  добавки  последующих  150%  воды.





В  свою  очередь  ИМПЛЕНАЛ  DC  и  ИМПЛЕНАЛ  DC  гранулят  и  в  холодной  воде  легко  растворяются  без  образования  пены.  Поэтому  их  можно  добавлять  непосредственно  и  в  неразбав�лен�ном  виде.











Примеры  использования





Примеры  даются  для  голья,  прошедшего  на  произ�водстве  обычное  обеззоливание,  мягчение  и  промывку.





1.	Повышение  основности  дубления  для  улучшения  поглощения  хрома  и  наполненности  кожи


Пикель:


	60	%	общий  раствор


	5	%	поваренная  соль


	0,5(1	%	Нойтриган( Р4


			10 минут  валять,  плотность  не  менее�			ок. 6 (Бомэ,  добавить





	1,2(1,4	%	серная  кислота  98%-ная  (разбавление  1 : 10)


			90 минут  валять,  добавить





Дубление:


	5(7	%	Хромитан( FM


			2 часа  валять,  добавить





	0,5(1	%	Импленал  АР  (растворять  по  инструкции)  или  			Импленал  DC / DC  гранулят  (неразбавленный)


5(6 часов  валять,  конечное  значение  рН = 3,6(4,0;  конечная  температура  ок. 40 (С,  дать  отлежку  на  козлах,  дальнейшая  обработка  в  обычном  режиме.


2.	Экономичное  дубление  легкого  или  строганного  голья  с  особенно  хорошей  фиксацией  хрома


Пикель:


	30(40	%	общий  раствор


	3(4	%	поваренная  соль


			10 минут  валять,  плотность  не  менее�			ок. 6 (Бомэ,  добавить





	0,4	%	муравьиная  кислота  85%-ная  (разбавление  1 : 5)


	0,4(0,8	%	серная  кислота  98%-ная  (разбавление  1 : 10)


			2 часа  валять,  добавить








	2	%	Бастамол( CN


			20 минут  валять,  добавить  в  неразбавленном  виде





Дубление:


	4	%	Хромитан  В


			2 часа  валять,  добавить  в  неразбавленном  виде





	0,5	%	Импленал  DC / DC  гранулят  (или  АР  растворен.)


	0,8	%	бикарбонат  натрия  (разбавление  1 : 10)


5 часов  валять,  конечное  значение  рН = ок. 4;  конечная  температура  ок. 40 (С,  дать  отлежку  на  козлах,  дальнейшая  обработка  в  обычном  режиме.











3.	Дубление  козьих  шкур


Пикель:


	60(80	%	общий  раствор


	5(7	%	поваренная  соль


	0,5	%	Нойтриган  Р4


			10 минут  валять,  плотность  не  менее�			ок. 6 (Бомэ,  добавить





	0,5(1	%	серная  кислота  98%-ная  (разбавление  1 : 10)


	0,5	%	Баскал( S


			2 часа  валять,  добавить





Дубление:


	6(7	%	Хромитан  MS


			1 час  валять,  добавить





	0,5(1	%	Импленал  АР,  в  растворенном  виде


	0,3	%	бикарбонат  натрия


4 часа  валять,  конечное  значение  рН = 3,6(3,8;  конечная  температура  ок. 40 (С,  дать  отлежку  на  козлах,  дальнейшая  обработка  в  обычном  режиме.











4.	Додубливание  кожи  "софти"  из  шкур  крупного  рогатого  скота �(%  на  вес  после  строгания  при  толщине  1,8 мм)





Нейтрализация:


	200	%	вода,  50 (С


	0,5(1	%	Импленал  DC,  неразбавленный


	1(2	%	Тамол( MN,  неразбавленный�			(прежнее  название  -  Базинтан( MN)


			40 минут  валять,  рН = 4,5(4,7;  сменить  ванну.





Промывка:


	200	%	вода,  50 (С


			10 минут  валять,  сменить  ванну.








Крашение,  додубливание  и  жирование:


	100	%  	вода,  40 (С


	0,5(1	%	краситель  Луганил( 


			15 минут  валять,  добавить  в  неразбавленном  виде





	1	%	Импленал  DC / DC  гранулят 


	4	%	Хромитан  MS


	4	%	Базинтан  DLE


			1 час  валять,  добавить





	7	%	Липодерм( ликер  SC


			30 минут  валять,  дать  отлежку  на  козлах,  				дальнейшая  обработка  в  обычном  режиме.





Более  подробные  сведения  о  продуктах  БАСФ,  рекомендо�ванных  к  применению  вместе  с  марками  ИМПЛЕНАЛ,  содержатся  в  соответствующей  технической  информации.  Цветовые  оттенки  красителей  ЛУГАНИЛ  представлены  в  специальных  картах  образцов.











Безопасность





При  правильном  применении  и  надлежащей  переработке  марок  ИМПЛЕНАЛ  негативных  влияний  не  отмечается.





При  правильном  обращении  и  соблюдении  необходимых  мер  предосторожности  и  санитарно-гигиенических  норм,  предусмот�рен�ных  при  работе  с  химикатами,  а  также  рекомендаций,  содержа�щихся  в  листах  безопасности  на  данные  продукты,  марки  ИМПЛЕНАЛ,  по  нашему  многолетнему  опыту  и  имеющейся  информации,  не  оказывают  на  здоровье  вредного  воздействия.














Примечание





Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.














	Представительство БАСФ АГ в Украине


	BASF AG Representative Office in Ukraine


	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж


	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж





Киев


Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79


	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10


	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64


Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16


E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�
Харьков


Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 


		+ 38 0572 588-300


		+ 38 0572 588-500


	+ 38 0572 588-544


E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua�
�
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