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Лутан (  FN



Lutan (  FN





Отделочное  средство  для  меховых  шкурок.  

Дубитель  для  белых  кож.



С  помощью  Лутана  FN,  применяемого  в  белой  отделке  меховых  шкурок,  получают  легкий,  мягкий  и  эластичный  товар.



В  сочетании  с  соответствующими  вспомогательны�ми  средствами  Лутан  FN  дает  белую,  светопрочную  и  устойчивую  к  стирке  перчаточную  кожу  с  лайковым  эффектом.  



	









































Химикаты  для  текстильной  и  кожевенной  промышленности	BASF

�Состав

Основная  комплексная  соль  алюминия.





Характеристика



Содержание  алюминия  (Al2O3)		ок. 17%

Основность					ок. 20%



Хранение

При  температурах  ниже  40 (С  и  в  оригинальной  упаковке  продукт  хранится  в  течение  1 года.







Свойства



ЛУТАН  FN  является  белым  или  слегка  желтоватым  порошком,  хорошо  растворимым  в  воде.  Растворы  ЛУТАНа  FN  хорошо  совместимы  с  кислотами,  солями,  хромовыми  дубителями,  а  также  жировыми  эмульсиями  и  вспомогательными  средствами.



Меховые  шкурки,  обработанные  ЛУТАНом  FN,  по  своему  гри�фу  и  эластичности  не  уступают  шкуркам  известной  Лейпцигс�кой  выделки;  кроме  того,  они  имеют  больший  срок  хранения.  



Меховые  шкурки,  выделанные  ЛУТАНом  FN,  имеют  лучшую  водостойкость,  чем  шкурки,  обработанные  квасцами.  Однако,  прочностные  свойства  уступают  прочностным  свойствам  хромового  дубления.







Применение



ЛУТАН  FN  применяется  для  отделки  всех  видов  меховых  шкурок  в  ванне  и  методом  намаза.



Для  получения  грифа,  легкости  и  эластичности  шкурок  хорошо  зарекомендовало  себя  применение  в  пикеле  Баскала( S  вместе  с  муравьиной  кислотой.



Дубление  ЛУТАНом  FN  обычно  проводится  в  свежей  ванне  при  рН = ок. 3,5.  Добавка  Нойтригана( Р4  усиливает  сцепление  соли  алюминия  с  волокнами  кожи  и  способствует  получению  более  мягких  меховых  шкурок.



ЛУТАН  FN  хорошо  подходит  также  для  дубления  белых,  светостойких  и  устойчивых  к  стирке  перчаточных  кож,  как  это,  например,  дается  ниже  в  четвертом  примере.







Примеры  применения

1.	Выделка  ламы  и  овчины�(модуль  ванны  от  1 : 10  до  1 : 20,  в  пересчете  на  соленый  или  сухой  вес)

Отмока:

	0,5 мл/л	Моллескал( С  конц.

			вода  25(28 (С,  промывка  в  течение  ночи.



Первая  промывка:

	2 ( 4 г/л	Ойзапон( AS  или  LPK

	0,5 ( 1 г/л	сода  кальц. 

			вода  38 (С,  1 час,  промывка,  мездрение.



Вторая  промывка  в  случае  необходимости:

	2 ( 3 г/л	Ойзапон  AS  или  LPK

	2 ( 3 г/л	Бланкит( РО 

			вода  38 (С,  2(3 часа,  промывка.



Повторная  отмока  и  пикель:

	30 г/л	поваренная  соль

	3 г/л	Баскал  S 

			вода  25 (С,  на  ночь,  добавить



	20 г/л	поваренная  соль

	2 ( 5 мл/л	муравьиная  кислота  (85%-ная) 

			6 часов  или  на  ночь,  возможна  отлежка.



Дубление:

	40 г/л	поваренная  соль

	15 г/л	Лутан  FN 

	3 г/л	Липодерм( ликер  PN  или  CMG

	3 г/л	Липодерм  ликер  PSE

			вода  35 (С,  2 часа,  добавить



	2 ( 3 г/л	Нойтриган  Р 4 

на  ночь,  бикарбонатом  натрия  повысить  основ�ность  до  рН = 3,8,  оставить  шкурки  на  3(4 часа  в  ванне,  отлежка,  сушка.









2.	Комбинированное  дубление  ламы  и  овчины    

Это  дубление  в  особенности  применяется  также  для  велюровых  меховых  шкурок.  Модуль  ванны,  отмока,  промывка,  пикель  и  т. д.  см. пример 1.



Дубление:

	40 г/л	поваренная  соль

	5 г/л	Липодерм  ликер  PN  или  CMG

	3 г/л	Липодерм  ликер  PSE

	6 г/л	Лутан  FN 

	12 г/л	Хромитан( В 

			вода  35 (С,  2 часа,  добавить



	2 ( 3 г/л	Нойтриган  Р 4 

на  ночь,  бикарбонатом  натрия  повысить  основ�ность  до  рН = 3,8,  шкурки  оставить  на  3(4 часа  в  ванне,  отлежка.





Нейтрализация,  отбеливание  и  жирование,  например:

	2 г/л	Нойтриган  Р 4

	1 г/л	бикарбонат натрия

			вода  35 (С,  через  30 минут  добавить



	2 ( 3 г/л	Бланкит  Р 

	2 ( 3 г/л	Бланкит  РО 

	4 ( 6 г/л	Липодерм  ликер  CMG,  PN  или  PSE

шкурки  оставить  на  2 часа  в  ванне.  Один  день  отлежка,  сушка,  дальнейшая  обработка  в  обыч�ном  режиме.  







3.	Выделка  различных  видов  шкурок  диких  животных        

Шкурки  диких  животных  в  основном  выделываются  согласно  примера 1.  Повторной  промывки  обычно  не  требуется.

Для  шкурок  прочной  структуры  продолжительность  пикеле�ва�ния  рекомендуется  увеличивать  до  ок. 48 часов.  Обычно  шкурки  после  пикеля  строгаются.

Различные  виды  шкурок,  например,  ондатра,  требуют  более  интенсивного  жирования.







4.	Дубление  мягкой  наполненной  перчаточной  кожи          



Пикель:

	80 ( 100 %	вода  (30 (С)

	8 ( 10 %	поваренная  соль

			5 минут  вращать,  добавить



	1,5 %	муравьиная  кислота  (85%-ная)

	10 %	вода



в  2 приема  с  интервалом  30 минут;  всего  2 часа  в  барабане,  на  ночь  оставить  в  ванне  (рН = 3,5).



Дубление:

	20 %	вода  (30 (С)

	3 %	Бастамол( К

	1 %	Бастамол  В 

			2 часа  валять,  новая  ванна.



	40 %	вода  (40 (С)

	5 %	Липодерм  ликер  PN  или  CMG

	3 %	Ойзапон  AS

			1 час  валять,  добавить



	3 %	Лутан  FN 

	0,2 %	Хромитан  В 

	20 %	вода

			2 часа  валять,  добавить

	2 %	Нойтриган  Р 4 

	20 %	вода

в  2 приема  с  интервалом  10 минут,  всего  валять  90 минут  (рН  ванны  и  кожи  4,5);  на  2 дня  на  козелок,  сушка  и  т. д.  как  обычно.



Проценты   даны  на  вес  голья.

Некоторое  улучшение  отбеливающего  эффекта  Хромитаном  В  усиливается  еще  больше,  если  добавить  1%  Бланкита  РО  после  Нойтригана  Р 4.

Более  подробные  сведения  о  продуктах,  рекомендованных  к  применению  вместе  с  ЛУТАНом  FN,  содержатся  в  соответст�вую�щей  технической  информации.  





Безопасность 

При  правильном  применении  и  надлежащей  переработке  ЛУТАНа  FN  негативных  влияний  не  отмечается.



При  правильном  обращении  и  соблюдении  необходимых  мер  предосторожности  и  санитарно-гигиенических  норм,  предусмот�ренных  при  работе  с  химикатами,  а  также  рекомендаций,  содержащихся  в  листе  безопасности  на  данный  продукт, ЛУТАН  FN,  по  нашему  многолетнему  опыту  и  имеющей�ся  информации,  не  оказывает  на  здоровье  вредного  воздействия.





Примечание

Вся  информация,  содержащаяся  в  данной  брошюре,  основана  на  наших  последних  сведениях  и  проведенных  исследованиях.  Она  не  является  гарантией  в  правовом  отношении  и  не  освобождает  потребителя  в  условиях  многообразия  возможных  воздействий  в  процессе  переработки  и  использования  наших  продуктов  от  своих  проверок  и  опытов.  Необходимо  соблюдать  соответствую�щие  охранные  права,  а  также  существующие  законы  и  нормы.



	Представительство БАСФ АГ в Украине

	BASF AG Representative Office in Ukraine

	 01042	г. Киев, ул. П. Лумумбы, 4-б, 5-й этаж

	 61166	г. Харьков, ул. Новгородская, 11, 6-й этаж



Киев

Телефон:	+ 38 044 268-10-59, 	+ 38 044 268-05-79

	+ 38 044 268-41-27,  	+ 38 044 264-86-10

	+ 38 044 268-52-27,  	+ 38 044 264-99-64

Телефакс: 	+ 38 044 268-84-16

E-mail:	basf.ukraine@basf-cis.com�Харьков

Тел/.факс:	+ 38 0572 588-200 

		+ 38 0572 588-300

		+ 38 0572 588-500

	+ 38 0572 588-544

E-mail:    basf-kharkov@sky.net.ua��
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